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Entrecruzado o reticulado De anillo
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EXPERIMENTA

OBSERVA

DOCUMENTA

REFLEXIONA



Discusión o inquirir del estudiante:
 Enlaces iónicos, covalentes y de hidrógeno
 El agua como molécula dipolar
 Fuerzas de cohesión y adhesión

Observación y 
descripción

Agua

Placa Petri

Placa Petri

Polímero de anillo
Otros líquidos:

 Aceite
 Alcohol
 Detergentes

Discusión o inquirir del estudiante:
 Distribución de cargas en los 

diferentes líquidos

STEM:
 Mediciones cuidadosas de las cantidades del polímero y de los líquidos
 Calcular la cantidad de moléculas
 Fuerzas e interacciones
 Posibles aplicaciones
 Análisis de costo, efectividad y beneficios

Observación y 
descripción

Otros líquidos:
 Sirope
 Agua salada
 Agua azucarada

Polímero de anillo



 Los polímeros súper absorbentes (que se 
encuentran en los pañales) son polímeros de 
anillos.

 Tensión superficial           
(balance de fuerzas de 
cohesión y adhesión) 
“atrapa” humedad en 
la estructura de anillo.

 Similar a la forma del
soplador de anillos
para burbujas de agua
con jabón.

1) Corta un pedazo pequeño del 
pañal.

2) Añádele agua hasta 
sobresaturarlo.

3) Mide la cantidad de agua (por 
volumen o peso).

4) Determina la cantidad de 
moléculas de agua en la 
cantidad absorbida.

5) Determina el área de superficie 
que puede cubrirse por una 
capa del ancho de 1 átomo.

 i.e. asumiendo que la molécula de 
agua tiene un vol. de 0.4 nm x 0.4 nm 
x 0.3nm y que 5 cc de agua puede 
cubrir 130 m x 130 m
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